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过渡带深部 指示 1,172 4.99 3.33 0.09 115 

推测 493 4.53 0.97 0.10 142 

小计 1,665 4.85 2.63 0.10 123 

未风化带 指示 30,916 4.32 2.32 0.08 110 

推测 41,381 3.40 1.62 0.08 86 

小计 72,296 3.79 1.92 0.08 96 

总计 指示 35,556 4.28 2.29 0.09 111 

推测 43,656 3.34 1.57 0.08 87 

小计 79,212 3.76 1.90 0.08 98 

区域 2: 标高 750 米 RL 以下铅边际品位 >  2% 的矿产资源 

未风化 推测 9,303 7.9 2.8 0.05 164 

总计               9,303  7.9 2.8 0.05 164 

区域 3: 铅矿化范围内的铜矿化，铜边际品位>0.5% 

过渡带 指示 87 6.05 2.49 1.96 149 
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